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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 006/C-24/07/25 от 24.07.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика1 Акционерное общество «Погранское объединение карьеров». 
Адрес:  187740, РОССИЯ, Ленинградская область, город 
Подпорожье, улица Промывные, дом 7

Наименование объекта испытаний1 Гравий для строительных работ, Фракция: 10-20 мм
Изготовитель1 Акционерное общество «Погранское объединение карьеров». 

Адрес: 187740, РОССИЯ, Ленинградская область, город 
Подпорожье, улица Промывные, дом 7

План (метод) отбора образцов1 Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-
2020, акт отбора образцов № 006/C-24/07/25

Идентификационный номер образца № 006/C-24/07/25
Испытания проведены на соответствие 
требованиям

ГОСТ 8267-93

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
Полные остатки на ситах, % по 
массе с диаметром отверстий 
контрольных сит:
d
0,5 (d+D)
D
1,25D

ГОСТ 8267-93 от 90 до 100
от 30 до 60

до 10
до 0,5

97,4
50,1
5,6
0

Содержание зерен пластинчатой 
(лещадной) и игловатой формы, 
% по массе

ГОСТ 8267-93 до 50 вкл. 48,6

Потеря массы при испытании, % ГОСТ 8267-93 до 25 включ. 12
Содержание зерен слабых пород, 
% по массе, не более

ГОСТ 8267-93 5 4,5

Морозостойкость, не мене ГОСТ 8267-93 F150 F300
Содержание пылевидных и 
глинистых частиц, % по массе, не
более

ГОСТ 8267-93 2 0,6

Суммарная удельной 
эффективной активности 

ГОСТ 8267-93 370 63,4

1 Информация предоставлена заказчиком
Протокол испытаний № 006/C-24/07/25 от 24.07.2025 года
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Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
естественных радионуклидов, 
Аэфф, Бк/кг, не более
Насыпная плотность, кг/м3 ГОСТ 8267-93 - 1442

Замораживание-оттаивание
Число циклов ГОСТ 8267-93 15 15
Потеря массы после испытания, 
%, не более

ГОСТ 8267-93 5 1,8

Примечания:
1.  Протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  прошедшие  испытания.  Результаты
испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2.  Протокол  испытаний  не  может  быть  частично  воспроизведен  без  письменного  разрешения
испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований  (испытаний)  и  измерений,  в  том  числе  правила  отбора  образцов,  необходимые  для
применения и исполнения требований технических регламентов.
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