
样品名称 Код Sample date

产地
Происхо

ждение
Aug.3

矿物名称

Название 

минерала

铁铝石榴
石

Альманди

н

钛铁矿

Ilmenite

绿辉石

Омфацит

石英

Кварц

角闪石

Роговая 

обманка

含量（%

）
92-96 1.0 1.5 <0.1 <0.5

成分 氧化铁 二氧化硅 二氧化钛 氧化铝 氧化亚铁 氧化钙 氧化镁 氧化锰 氯化物

Content Fe2O3 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O CaO MgO MnO Sol.Cl

含量(%) 11,20 40,84 1,70 18,95 13,68 10.07 5.99 <0.2 <40ppm

参数

Параметр

密度

Плотност

ь（g/cm3）

堆积比重

Насыпная 

плотность

摩氏硬度

Твердост

ь по 

Моосу

颜色

Цвет

晶体形状

Форма 

частиц

导电性

Проводи

мость

有毒物质

Токсично

сть

值 

Значение
4,1 2,4 7.5-8.0

暗红

Темнокра

сный

半棱角状

Полуугло

ватый

<25S/m
无

Нет

粒度(μm)

Размер

目数目）

Mesh

+425 +40

+300 +50

+250 +60

+212 +70

+180 +80

+150 +100

-150 -100

合计Sum
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1,17

0,49

100,00

备   注

Примечан

ия

1、本产品是纯天然矿砂，粒度嵌布、化学分析均在一定的范围值内略有变化，但性能稳定，无

毒，无腐蚀性。

2、分析结果以样品为准，样品保存一个月，以备查询。

<1.0%

粒度分析 Фракционный состав 粒度分布曲线 -График фракционного распределения

产率（重量比%）

Распределение по весу

0,00

18,53

39,14

32,58

8,09

典型矿物分析-Минеральный состав

金红石

Рутил

0.6

典型化学分析-Химический состав

典型物理特性-Физические характеристики

酸溶解度（%）Кисл

оторастворимость 

(HCL)

连云港金红矿业有限公司
分析报告单-Сертификат анализов

J80A (50-80 Mesh) 收样日期

连云港金红矿业有限公司

JH Mining
报告日期 Дата составления
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